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Producao de laminas a partir da madeira de clones do
hibrido Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla

Veneer production from Eucalyptus grandis x
Eucalyptus urophylla hybrid clones wood
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Geraldo Bortoletto Junior
Ivaldo Pontes Jankowsky

RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial do hibrido Eucalyptus grandis x
Eucalyptus urophylla para a produgao de laminas de madeira. Dois clones (I e Il) foram se-
lecionados para o desenvolvimento do trabalho, dos quais foram coletadas cinco arvores.
Para cada éarvore foram retiradas duas toras, uma da base (A) e outra subsequente (B),
totalizando 20 toras. Estas foram descascadas, aquecidas em agua quente e processadas
em torno laminador, gerando laminas de 2,00 mm de espessura nominal. O rendimento do
processo de laminagdo mostrou um valor médio de 51,74% para as toras do clone | e de
56,81% para as toras do clone Il. A qualidade das laminas produzidas foi avaliada com base
na Norma de Controle de Qualidade e Classificacdo de Compensados, da ABNT. O clone |
gerou maior percentual de laminas nas classes de melhor qualidade: 11,94% na classe A;
32,84% na B; 54,48% na C e 0,75% na classe D, enquanto que o clone Il gerou: 1,20% na
classe A; 8,40% na B; 67,47% na C e 22,89% na classe D. Concluiu-se que os dois clones do
hibrido Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla estudados apresentam alto potencial para
producéo de laminas de madeira, visando a manufatura de compensados.
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ABSTRACT: The main objective of this work was to evaluate the potential use of wood from
Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla hybrid clones for veneer production. Five (5) trees
were collected for each clone (I and Il) and 2 logs of each tree, being one from base (A) and
other subsequent one (B), totaling 20 logs. The logs after debarked and heated in hot water
were processed in rotary cutting lathe generating veneers of 2,00 mm nominal thickness. The
peeling yields were 51,74% from clone | logs and 56,81% from the Il one. The veneer quality
was graded following Norma de Controle de Qualidade e Classificagdo de Compensados,
Brazilian standard. The clone | generated veneers of better quality: 11,94% of grade A ve-
neer; 32,84% of B; 54,48% of C and 0,75% of grade D veneer, while the clone Il generated:
1,20% of grade A veneer; 8,40% of B; 67,47% of C and 22,89% of grade D veneer. It was
concluded that the studied Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla hybrid clones present
high potential for veneer production seeking the plywood manufacture.
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INTRODUCAO

No Brasil, as madeiras empregadas na produ-
cao de compensados sao procedentes de florestas
nativas e florestas plantadas de pinus. A utilizacao
do eucalipto na producao nacional de compensa-
dos ¢é incipiente (Bortoletto Junior, 2003), embo-
ra apresente bom potencial de expansao.

Segundo estudo setorial da ABIMCI (2003),
estima-se que 60% de todo o volume de com-
pensado nacional seja produzido com madeira de
pinus (incluindo o tipo “combi” — face em madei-
ra tropical e miolo em madeira de pinus) e 40%
seja produzido com madeira tropical nativa.
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Estimativas da ABIMCI (1999) apontavam que
no médio prazo haveria um descompasso entre
oferta e demanda de madeira de pinus, o que po-
deria gerar um colapso no abastecimento dessa
matéria-prima para o segmento de madeira sélida
— serraria, producao de laminas e compensados.

De acordo com a SBS (2000), a diminuicao
dos estoques de toras de pinus para laminagao e
serraria ja € uma realidade e far-se-a sentir com
maior vigor na segunda metade dessa década,
como decorréncia das reduzidas taxas de plantio
nos 80 e 90.

Conforme Azevedo (2003), a situagao atu-
al dos estoques potenciais de madeira plantada,
confrontados com a capacidade de consumo,
configura a exaustao de matéria-prima para o se-
tor florestal a partir do ano 2004. Exemplo dessa
situacdo sao os Estados de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul que ja estdao exportando matéria-
prima do Uruguai, Argentina e Chile.

Com base no que afirmam os autores acima
citados, é possivel supor que a participacao do
pinus na producao nacional de compensados po-
dera vir a ser limitada devido a escassez no supri-
mento dessa matéria-prima, no curto prazo.

Por outro lado, tratando-se das florestas
nativas, a dificuldade de exploracdo, as grandes
distancias a serem vencidas com o transporte de
toras, laminas, ou do compensado ja manufatura-
do até os grandes centros de consumo, as fortes
pressdes dos grupos ambientalistas em relacao a
origem da madeira e a necessidade de certifica-
¢ao, sao fatores que encarecem os custos, po-
dendo ser restritivos a plenitude do mercado de
compensados tropicais e justificam momentanea-
mente a tendéncia de substituicao por madeiras
oriundas de florestas plantadas (Bortoletto Junior,
2003).

Possiveis solucoes para os problemas apre-
sentados s3o a adogao de uma politica adequada
de desenvolvimento para a regiao Amazénica, a
fim de possibilitar o aproveitamento sustentado
do enorme potencial representado pelas florestas
tropicais, segundo o que afirma a ABIMCI (1999),
bem como expandir ainda mais a area de florestas
plantadas, cuja estimativa de plantio é da ordem
de 250 mil ha ao ano, para um consumo cerca de

450 mil ha, o que vem gerando um déficit anu-
al de 200 mil ha que deve ser suprido, também
de forma sustentavel, conforme atesta Azevedo
(2003).

Além dessas iniciativas, é importante ter con-
tinuidade a pesquisa sobre novas matérias-primas
para producao de laminas e compensados e nesse
contexto surge o eucalipto. Segundo Bortoletto
Janior (2003), pesquisas que enfocam a utilizacao
do eucalipto para essas finalidades nao estao so-
mente relacionadas ao uso ou ao melhor aprovei-
tamento das espécies do género, mas também a
uma fonte alternativa de matéria-prima, de rapi-
do crescimento, frente as madeiras de folhosas
nativas e de pinus.

De acordo com Assis (1999), quando se pensa
em espécies de rapido crescimento, como alter-
nativa na producao de madeira, o género Eucalyp-
tus se apresenta como uma opgao potencial das
mais importantes, ndo somente por sua capacida-
de produtiva e adaptabilidade a diversos ambien-
tes, mas sobretudo, pela grande diversidade de
espécies, tornando possivel atender aos requisi-
tos tecnolégicos dos mais diversos segmentos da
producao industrial madeireira.

Embora o eucalipto represente uma alter-
nativa potencial no abastecimento, sua madeira
apresenta restricoes préprias e inerentes ao uso
de florestas jovens, onde os niveis de tensoes de
crescimento se manifestam de forma mais proe-
minente do que em florestas maduras. As racha-
duras associadas as tensées de crescimento e os
defeitos de secagem podem resultar em signifi-
cativa perda de madeira. Outros aspectos como
madeira juvenil, nés e bolsas de resina, consti-
tuem obstaculos adicionais ao uso pleno da ma-
deira de eucalipto (Jankowsky, 1995 e Herrero
Ponce, 1997, citados por Assis, 1999).

A solucao ou a minimizacao de alguns desses
problemas, no sentido de propiciar a producao de
florestas com caracteristicas mais adequadas ao
uso industrial, depende da adogao de programas
de melhoramento genético voltados especial-
mente para essa finalidade (Lelles e Silva, 1997,
Vital e Trugilho, 1997, Herrero Ponce, 1997, cita-
dos por Assis, 1999).
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As variacdes existentes entre espécies, pro-
cedéncias, familias e clones podem oferecer uma
oportunidade de se alterar caracteristicas impor-
tantes na madeira, na busca de se produzir maté-
ria-prima com qualidade adequada aos processos
e produtos. As caracteristicas mais importantes e
consideradas limitantes a viabilizacao do empre-
go do eucalipto encontram-se sob moderado a
alto controle genético, tornando possivel alterar
seus valores a fim de encontrar a qualidade ne-
cessaria para uso industrial. Certas caracteristicas
sdo mais influenciadas por fatores nao genéticos,
onde o manejo pode ser mais efetivo na sua me-
lhoria.

Embora haja varias formas de promover o
melhoramento genético, dada a preméncia de
se conseguir madeira de melhor qualidade para
alavancar a producao industrial no Brasil, a pro-
ducio de hibridos entre espécies que possuam
caracteristicas complementares parece ser a for-
ma mais indicada para se atingir esses objetivos.
De outro lado, a clonagem representa o caminho
mais curto na producdo em massa de madeira
com qualidade. Nos préximos anos, muito se ou-
vira sobre a utilizacdo de clones de hibridos de
Eucalyptus para a produgao de madeira de alta
qualidade (Assis, 1999).

As buscas por novas fontes de matérias-pri-
mas somada as vantagens das madeiras de Eu-
calyptus demonstram a necessidade de aumentar
o volume de pesquisas sobre as espécies, hibridos
e clones deste género, e também sobre a qualida-
de dos produtos oriundos.

O presente trabalho teve por objetivo prin-
cipal avaliar a madeira de dois clones do hibrido
Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla para a
producao de laminas, através da determinacao
do rendimento do processo de laminagao e da
qualidade das laminas produzidas.

METODOLOGIA

As arvores utilizadas para o desenvolvimento
deste trabalho foram cedidas pela International
Paper do Brasil, coletadas em plantios com dois
clones do hibrido Eucalyptus grandis x Eucalyptus
urophylla, aos 9 anos de idade. Os clones selecio-
nados foram identificados como clones | e Il.

O diametro a altura do peito (DAP) foi o pa-
rametro adotado para a selecdo das arvores que
foram abatidas. Assim, foram coletadas cinco
arvores de cada clone com DAP variando entre
295cme 33 cm.

As alturas total e comercial das arvores foram
medidas apés a sua derrubada e, em seguida, fo-
ram retiradas duas toras (1,9 m de comprimento)
e trés discos de madeira (3,0 cm de espessura)
de cada arvore, totalizando 20 toras e 30 discos.
O primeiro disco foi retirado da base da arvore,
o segundo entre as duas toras e o terceiro logo
acima da segunda tora. Esses discos foram utiliza-
dos para determinar os valores médios das mas-
sas especificas (verde e basica) das madeiras dos
clones.

O anelamento das arvores e, posteriormente,
das toras, foi realizado a uma distancia aproximada
de 30 cm da linha de corte e a uma profundidade
de 1/3 do raio. Este procedimento foi realizado
com a finalidade de prevenir o desenvolvimento
das rachaduras de topo, como recomendado por
Aguiar (1986).

As toras foram mantidas imersas em agua por
um periodo aproximado de 90 dias, buscando-se
prevenir o surgimento de rachaduras de topo e o
alivio das tensodes de crescimento. Aguiar (1986)
recomenda um periodo minimo de 30 dias em
imersao, visando essas finalidades.

O cozimento das toras foi realizado apés o
periodo de imersao. A temperatura de cozimen-
to adotada foi de 70°C para as toras de ambos
clones e o tempo de cozimento foi de || horas
para o clone | e de 12 horas para o clone |l. Esses
parametros foram definidos com base nas mas-
sas especificas e diametros das toras, levando em
conta as recomendacgées de Lutz (1974) e Feihl e
Godin (1970).

As laminas de madeira foram produzidas num
torno laminador, apds o periodo de aquecimento
das toras. A espessura nominal das laminas foi de
2,0 mm.

As |Aminas continuas, na saida do torno foram
enroladas em bobinas e, posteriormente, guilho-
tinadas, adquirindo dimensoes finais de 0,002 x
1,00 x 0,98 m.
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A cada trés laminas guilhotinadas foram reti-
radas amostras de laminas menores (dimensoes
nominais de 0,002 x 0,04 x 0,98 m) para as de-
terminacdes das retracdes maximas tangencial,
radial e volumétrica, e do fator anisotrépico. A
metodologia empregada nessas determinagoes
foi anteriormente utilizada por Bortoletto Junior
et al. (2000), adaptada dos procedimentos da
Norma COPANT 462 (1972) e encontra-se des-
crita no trabalho de Almeida (2002).

A secagem natural das laminas foi realizada a
partir da disposicao destas em suportes de ma-
deira, providos de separadores e em local cober-
to. O teor de umidade final médio determinado
para as laminas secas foi de | 1%.

A classificacdo das laminas secas foi realizada
de acordo com a Norma Brasileira NBR-9531
— Chapas de Madeira Compensada: Classificacao,
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT (1986), nas classes N, A, B, C e D, da
maior para a menor qualidade, respectivamente.

O rendimento e as perdas do processo de lami-
nagao foram determinados tomando-se como base
os trabalhos de Medina (1986), Gaiotto (1993), Pe-
reyra (1994), Pio (1996) e Almeida (2002).

O fator de forma das toras foi calculado para
cada clone e posicao (A e B), conforme Almei-
da (2002). Uma vez em que esse fator informa
o grau de conicidade das toras (Couto, 1978), o
mesmo pode ter influéncia sobre os resultados
do rendimento da laminacao.

Tabela 1

RESULTADOS E DISCUSSAO

Dados de campo

Os valores medidos no campo para cada arvo-
re que foi coletada sao apresentados na Tabela |.
Esses dados permitem observar o bom desenvolvi-
mento dos dois clones do hibrido Eucalyptus gran-
dis x Eucalyptus urophylla e auxiliam o entendimen-
to dos resultados do rendimento da laminagao.

Os diametros e alturas apresentados na Tabe-
la | demonstram o rapido crescimento do hibrido
aos 9 anos de idade quando comparados com os
dados apresentados na Tabela 2.

Massa especifica

A massa especifica basica das madeiras foi o re-
sultado obtido inicialmente, porque foi necessario
para determinar o programa de aquecimento das
toras. A Tabela 3 mostra os valores médios da mas-
sa especifica verde, basica, e dos teores de umidade
determinados para as madeiras dos clones | e II.

O clone | apresentou massas especificas ligei-
ramente superiores em relacao ao clone Il, en-
quanto que este Ultimo apresentou maior teor de
umidade. No entanto, o clone Il foi mais homo-
géneo em todos os casos analisados. Os teores
de umidade em relacdo as massas especificas ob-
tidas sao compativeis com o dados da literatura.
De acordo com Tsoumis (1991), quanto maior a
massa especifica, menor é o teor de umidade que
a madeira podera conter na saturacao.

Dados de campo das arvores dos clones de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla coletadas aos 9 anos de idade
(Field data from Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla clones trees collected with 9 years old)

. Altura (m)

Clone Arvore DAP (cm) Comercial Total
1 30,0 33,2 38,7

2 30,5 - -
| 3 30,0 30,2 35,7
4 29,5 31,9 36,8
5 30,0 35,0 38,4
1 31,0 31,4 36,4
2 31,5 31,4 35,4
Il 3 32,0 31,8 36,0
4 32,0 31,1 35,0
5 33,0 34,4 38,9
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Walker (1993), informa que espécies adequadas
para laminagao tendem a apresentar massa especi-
fica basica entre 0,38 e 0,70 g/cm3, com preferén-
cia para aquelas com valor préximo de 0,5 g/em?.
Dessa forma, os valores de massa especifica basica
apurados para os clones sugerem que suas madei-
ras podem ser adequadas para laminacdo. Entre-
tanto, segundo Bortoletto Junior (2003), a faixa de
massa especifica basica sugerida por Walker (1993),

Tabela 2

constitui um parametro mais apropriado para infe-
rir sobre a facilidade em laminar uma determinada
espécie de madeira do que um indicativo preciso

da qualidade das laminas que podem ser geradas.

Rendimento da laminacao

A Tabela 4 mostra o fator de forma das toras
laminadas, as perdas percentuais, bem como o
rendimento do processo de laminagao.

Diametro a altura do peito (DAP), altura total e idade das arvores em plantios experimentais com Eucalyptus grandis

e com Eucalyptus urophylla

(Diameter (D.B.H), total height and tree age from experimental plantation with Eucalyptus grandis and Eucalyptus urophylla)

Espécies Valores DAP (cm) Altura total (m) Idade (anos)
Maximo 45,5 42,5

Eucalyptus grandis Médio 31,7 36,6 25
Minimo 22,0 24,0
Maximo 45,0 43,5

Eucalyptus urophylla Médio 34,4 36,6 24
Minimo 21,5 29,5

Fonte: Projetos de Melhoramento Genético. Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais IPEF, 2002.

Tabela 3

Valores médios de umidade inicial, massa especifica verde e basica das madeiras dos clones de Eucalyptus grandis

x Eucalyptus urophylla

(Average values of initial moisture content and specific gravity from Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla clones wood)

Teor de Umidade

Massa Especifica

Massa Especifica

Clone Inicial (%) Verde (g/cm?) Basica (g/cm?)
Média Desvio Padrao Média Desvio Padrao Média Desvio Padrao
| 91 10,64 1,05 0,07 0,55 0,05
1] 111 3,76 1,03 0,01 0,49 0,01
Tabela 4

Valores médios do fator de forma das toras, das perdas percentuais e do rendimento da laminagao

(Averages values of the taper, peeling yield and percentage losses of the logs)

Perdas (%)

Clone Tora FF* Desc** Arred*** Rolo Resto Total Rendimento (%)
| A 0,9343 12,68 28,52 11,30 52,49 47,51
B 0,9780 11,54 16,17 16,32 44,03 55,97
Médias do Clone | 12,11 22,35 13,81 48,26 51,74
" A 0,9342 13,17 22,84 9,94 45,95 54,05
B 0,9606 11,96 16,56 11,90 40,43 59,57
Médias do Clone I 12,57 19,70 10,92 43,19 56,81

*Fator de Forma; **Descascamento; ***Arredondamento



54 M Laminas de eucalipto

IPEr

A maior perda no processo da laminacio de
ambos os clones foi observada na fase de arre-
dondamento. A perda média com o arredonda-
mento das toras foi maior para o clone |. A perda
no arredondamento ocorre devido a conicidade
das toras e, para ambos os clones, foi maior para
as toras da posicao A (retiradas mais proximas da
base), cujo fator de forma foi inferior ao obtido
para as toras da posicao B, indicando serem me-
nos cilindricas ou mais conicas.

As perdas médias na fase de arredondamento
das toras de ambos clones sao compativeis com
os valores da Tabela 5, que apresenta os resulta-
dos de perda e rendimento no processo de lami-
nacao de varias espécies de eucalipto estudadas
por outros autores.

A perda média com o descascamento das to-
ras foi ligeiramente superior para o clone Il, indi-
cando que o mesmo possui maior teor de casca.
A perda com o descascamento, para ambos os
clones foi maior para as toras extraidas da posicao
A, denotando ser o teor de casca maior para as
toras retiradas mais préximas a base das arvores.
Gaiotto (1993), comparando as perdas no des-

Tabela 5

cascamento de toras de Eucalyptus urophylla, re-
tiradas de trés posicoes distintas da arvore (base,
meio e topo), encontrou a mesma tendéncia, ou
seja, de as maiores perdas ocorrerem nas toras
mais préximas da base, devido ao fato de possui-
rem casca de maior espessura. As perdas médias
com o descascamento das toras dos clones foram
compativeis com os valores apresentados na Ta-
bela 5.

A perda média com o rolo resto foi maior
para o clone |, o que esta relacionado com o dia-
metro ligeiramente menor das toras desse clone
em relacdo ao clone Il. Para ambos os clones, essa
mesma perda, foi menor para as toras da posicao
A. A explicagao para esse fato estad relacionada
com os didmetros das toras, que quanto mais
préximas a base da arvore foram maiores, e com
os didametros dos rolos resto, cujos valores foram
muito préximos para as toras das duas posicoes
(A e B). Gaiotto (1993), no estudo citado ante-
riormente com a madeira de Eucalyptus urophylla,
também encontrou a mesma tendéncia de meno-
res perdas com o rolo resto nas toras préximas a
base das arvores.

Valores médios de perdas percentuais e rendimento da laminagéo para espécies de Eucalyptus dispo-

niveis na literatura

(Average values of the peeling yield and percentage losses of Eucalyptus species from current literature)

Perdas (%)

Autores Espécies Desc* Arred™ Rolo Resto  Total Rendimento (%)
E. robusta 14,11 24,54 12,77 51,42 48,58
E. saligna 5,00 19,80 25,00 49,80 50,20
E. viminalis 11,22 24,50 14,30 50,02 49,98
Keinert Junior (1993) E. dunnii 8,60 23,65 24,75 57,00 43,00
E. grandis’ 5,20 20,74 16,26 42,20 57,80
E. grandis? 4,10 17,19 27,13 48,42 51,58
E. grandis® 5,17 22,41 30,18 57,76 42,24
Gaiotto (1993) E. urophylla* 23,25 21,58 18,62 63,45 36,55
Pereyra (1994) E. dunnii® 10,61 21,77 32,93 65,31 34,69
. E. scabra 10,63 26,78 26,12 63,53 36,47
Pio (1996)
E. robusta 10,68 22,48 22,85 56,00 44,00
Interamnense (1998) E. cloeziana 17,86 18,03 13,68 49,57 50,43
E. maculata 18,43 22,78 13,93 55,14 44,86
Média Geral 11,13 22,02 21,42 54,59 45,41

*Descascamento; **Arredondamento; |, 2 e 3 Procedéncias: Natal-RN, Coffs Harbour e Africa do Sul; 4 e 5 Médias de varios

tratamentos.
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A perda média com o rolo resto obtida no
presente estudo, inferior 2 média das espécies
demonstradas na Tabela 5, pode estar especial-
mente relacionada as caracteristicas da matéria-
prima, tais como a massa especifica basica nao
elevada, que se traduz em menor esforco no
momento do corte, evitando a patinacao das gar-
ras fixadas nos topos, bem como a uma reduzida
tendéncia ao desenvolvimento de rachaduras nas
toras durante o processamento, condicdes que
permitiram a laminacdo da madeira até o limite
do torno.

O rendimento médio de laminagao foi maior
para o clone I, que apresentou menores perdas no
arredondamento e em rolo resto. Paraambos os clo-
nes, o rendimento das toras da posicao B foi maior
do que o das toras da posicao A, provavelmente em
funcao da maior conicidade destas ultimas.

Os rendimentos de laminagao dos clones do
hibrido Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla
estudados, comparados aos rendimentos apre-
sentados na Tabela 5, mostram que foram supe-
riores a quase todos os resultados observados na
literatura para diversas espécies de eucalipto. E
importante destacar que o hibrido estudado ob-
teve tal resultado aos 9 anos de idade, enquanto
que em todos os trabalhos utilizados para compa-
racao as espécies eram procedentes de plantios
com idades entre 16 e 30 anos, excetuando-se o
trabalho de Keinert Junior (1993), no qual a idade
das arvores utilizadas nao é revelada.

Classificacao das laminas

A classificacao das laminas obtidas foi efetuada
segundo a Norma Brasileira NBR-9531 (ABNT,

Tabela 6

1986), nas classes N, A, B, C e D, da maior para
a menor qualidade, respectivamente. O nimero
de laminas e o respectivo percentual para cada
classe de qualidade sao apresentados na Tabela
6. Nesta Tabela nao consta a classe N, porque
nenhuma das laminas obtidas se enquadrou nessa
classe.

Os resultados da classificacado demonstram
que ambos os clones apresentaram maior produ-
cao de laminas na classe C, com percentual maior
para o clone Il nessa mesma classe.

Nas classes A e B o clone | gerou percentual
de laminas consideravelmente superior e na clas-
se D praticamente nao foram produzidas laminas.
Isso demonstra que o clone | produziu laminas de
melhor qualidade que o clone Il, as quais possibi-
litam a manufatura de compensados com maior
valor agregado, fato que confere notéria vanta-
gem para o clone |.

As laminas de melhor qualidade (classes A
e B), para ambos os clones, foram obtidas em
maior proporcdo a partir das toras da posicao
A, enquanto que as laminas da classe C, foram
produzidas em maiores quantidades a partir das
toras da posicao B.

Espessura e retragcoes maximas das
laminas

Os valores médios de largura e de espessura
das amostras de laminas, nas condigdes satura-
da e seca, sao apresentados na Tabela 7. A partir
desses valores foram calculados as retragdes ma-
ximas tangencial, radial e volumétrica, e o fator
anisotroépico, mostrado na Tabela 8.

Classificacao da qualidade das laminas geradas a partir da madeira dos dois clones de Eucalyptus grandis x Eu-

calyptus urophylla

(Veneer quality classification from Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla clones wood)

Numero de Laminas por Classe de Qualidade

Clone Tora A B c D Total
A 15 29 25 - 69

| B 1 15 48 1 65
Total 16 (11,94%) 44 (32,84%) 73 (54,48%) 1(0,75%) 134 (100%)
A 2 12 50 24 88

1] B - 2 62 14 78
Total 2 (1,20%) 14 (8,40%) 112 (67,47%) 38 (22,89%) 166 (100%)
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Tabela 7

Valores médios de largura e espessura das amostras de laminas dos clones de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla
(Average values of veneer samples width and thickness from Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla clones wood)

Amostras de Laminas Saturadas

Amostras de Laminas Secas

Clone Umidade Largura Espessura Umidade Largura Espessura
(%) (mm) (mm) (%) (mm) (mm)
| 75,13 41,5 2,03 0 36,7 1,92
Il 99,74 41,2 2,04 0 36,5 1,93
Tabela 8

Valores médios de retracdo méxima tangencial, radial, volumétrica e do coeficiente anisotrépico das amostras de
laminas dos clones de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla

(Average values of veneer samples tangential, radial, volumetric maximum shrinkage and coefficient of anisotropy
from Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla clones wood)

Retragdes Maximas (%)

Clone

Coef. Anisotrépico (T/R)

Tangencial (T) Radial (R) Volumétrica (R+T)
I 11,46 5,33 16,79 2,15
I 11,19 5,19 16,38 2,16

Na Tabela 7 é possivel observar que o valor
médio da espessura das laminas verdes dos dois
clones foi préximo da espessura nominal deseja-
da (2,00 mm), indicando uma adequada regula-
gem das variaveis do torno laminador.

Os valores médios das retracoes e do coefi-
ciente anisotrépico das amostras de laminas dos
dois clones, apresentados na Tabela 8, foram si-
milares. Isso constitui um importante resultado,
porque demonstra ser teoricamente viavel a
mistura de laminas provenientes da madeira de
ambos os clones na manufatura de compensados
mistos, com reduzida possibilidade de ocorrer
empenamentos na chapa, os quais, segundo Bor-
toletto Junior et al. (2000), sao comuns quando
da mistura de laminas de espécies de madeiras
distintas que apresentam caracteristicas de retra-
tibilidade marcadamente diferentes. Os mesmos
autores, ao estudarem as retracées maximas de
laminas de varias espécies de eucalipto, afirma-
ram que a viabilidade do emprego de laminas de
madeira de espécies distintas na manufatura de
compensados mistos proporciona melhor utiliza-
cao da matéria-prima e flexibilidade da producao
industrial.

CONCLUSOES

O rendimento do processo de laminagao das
toras de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla
foi de 51,74% para o clone | e de 56,81% para

o clone Il, ambos considerados bons e superiores
a maioria dos valores encontrados na literatura
para varias espécies de eucalipto.

A classificacao das laminas, em classes de qua-
lidade, mostrou que ambos os clones produziram
laminas viaveis para manufatura de compensados.
O clone | gerou maior percentual de laminas de
melhor qualidade (classes A e B) que o clone ll, o
que lhe possibilitaria a manufatura de compensa-
dos com maior valor agregado.

Devido a similaridade das caracteristicas de
retratibilidade verificada para as laminas de ma-
deira de ambos os clones, é teoricamente pos-
sivel a mistura dessas laminas na manufatura de
compensados mistos, proporcionando melhor
utilizacdo da matéria-prima e flexibilidade da pro-
ducao industrial.

Com base nos resultados do rendimento da
laminagao e da qualidade das laminas obtidas, con-
clui-se que os dois clones do hibrido Eucalyptus
grandis x Eucalyptus urophylla estudados apresen-
tam alto potencial para producao de laminas de
madeira visando a manufatura de compensados.
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